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UNA LUCERNA DI BRONZO
DEL IX SECOLO A.C.
DALL’ANATOLIA SUD-ORIENTALE

DI
LLORENZO NIGRO

E recentemente entrata a far parte delle collezioni del Reparto Antichita
Orientali una lucerna di bronzo (inv. 56643), appartenente ad un gruppo di
reperti vicino orientali antichi di notevole interesse, donati da S.E. Mons. Sal-
vatore Asta.'

La pulizia e il restauro,” effettuati in vista dell’esposizione nella Sala VIII
del Museo Gregoriano Egizio, hanno evidenziato alcune particolarita tecni-
che e tipologiche utili alla datazione e a una possibile identificazione della
provenienza del pezzo.

La lucerna inv. 56643 € composta di due parti, entrambe realizzate nella
tecnica a cera persa (figg. 1-3), unite in un secondo momento con I'applica-
zione dell'imboccatura svasata sul corpo affusolato tramite saldatura (fig. 4)."
Il corpo € costituito da una camera di combustione sferica schiacciata, affu-
solata progressivamente in modo da trasformarsi senza soluzione di conti-
nuita in un lungo beccuccio. Quest’ultimo é di tipo allungato, leggermente
svasato, con orlo semplice tagliato orizzontalmente. La base piana é rilevata
a forma lanceolata; ad un terzo della lunghezza sono stati aggiunti due pie-

' La donazione di Mons. Salvatore Asta in memoria della sorella Anna comprende
opere d’arte e reperti archeologici provenienti dall'Iran, dalla Turchia, dalla Siria e dal Li-
bano, raccolti negli anni antecedenti il 1970. La lucerna inv. 56643 proviene dalla Turchia
ed ¢ attualmente esposta nella vetrina 3 della Sala VIII del Museo Gregoriano Egizio.

* Il restauro € stato effettuato nel Laboratorio Metalli e Ceramiche dei Musei Vaticani,
grazie alla disponibilita del Dott. Maurizio Sannibale, per opera della restauratrice Flavia
Callori, che sentitamente ringrazio.

* Il manufatto metallico misura cm 20,4 in lunghezza € cm 6,9 in altezza; il beccuccio
ha un diametro massimo sull’orlo orizzontale di ¢m 3,0 e un diametro minimo, a circa
meta della sua lunghezza, di em 1,7; I'imboccatura ha un diametro di cm 4,4.
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Fig. 2. La lucerna di bronzo inv. 56643

Fig. 3. La lucerna di bronzo inv. 56643: particolare della base
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Fig. 4. Radiografia della lucerna di bronzo inv. 56643; a) sezione longitudinale; b) particolare

della fusione dell'imboccatura sl corpo; ¢) vista dall’alto: si notino i piedini aggiunt

dini, per mantenere in posizione elevata il beccuccio (fig. 3). L'alta
imboccatura cilindrica conserva anteriormente sull’orlo leggermente
estroflesso il codolo di fusione, con funzione di piccola presa. La qualita
della fusione & buona, come pure la precisione nella realizzazione for-
male. Il peso & di 220.2 grammi, con una capacita di ml 85 d’olio com-
bustibile.

Nel complesso lo stato di conservazione del reperto ¢ buono, se si esclu-
de un’escrescenza fessurata presente sul lato anteriore dell'imboccatura, cau-
sata da un colpo di piccone, a giudicare dall'intaccatura visibile all'interno.’
Al momento del restauro la superficie presentava tracce di una precedente
pulitura effettuata con uno strumento metallico, che non soltanto ha rimos-
so le incrostazioni calcaree e saline presenti per una prolungata immersione
nel terreno, ma purtroppo ha anche danneggiato in numerosi punti la pati-
na originaria del metallo.

L'esame della lega metallica® e della tecnica di realizzazione hanno
spinto a cercare confronti tra le testimonianze archeologiche d’eta pre-
classica e, in particolare, in una distinta tipologia di lucerne di bronzo e di

altro materiale (pietra e ceramica) nota da diversi esemplari provenienti da

' Resti di una sostanza gessosa, probabilmente utilizzata per risarcire all'interno la fes-
sura in un precedente restauro sono stati identificati durante la pulitura dell’opera, effet-
tuata nel Laboratorio di Restauro Metalli ¢ Terrecotte dei Musei Vaticani, con la consueta
perizia, da Flavia Callori, che sentitamente ringrazio.

" Per quanto concerne il metallo, la lucerna ¢ realizzata in una lega di rame ¢ sta-
gno, la cui composizione € stata stabilita per mezzo dell’analisi chimica in assorbimento
atomico (HGA/AAF) nel Gabinetto Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani grazie alla
cortese disponibilita del suo direttore, il Dott. Ulderico Santamaria, ¢ del Sig. Fabio
Morresi. I valori, espressi in percentuale, sono i seguenti: Pb 21,25; Zn 0,85: Sn 1,10; As
0,79; Sb 1,60; Cv 74,03.
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Fig. 5. Lucerne di bronzo da Zincirli (antica Sam’al), scavi F. von Luschan 1894, oggi ai Musel
di Berlino (invw. S 3010, § 3653 Statliche Museen zu Berlin = PreuBischer Kulturbesite Vorde-

rasiatisches Museum) (Foto Museo)

scavi regolari, dotati dunque di un sicuro contesto archeologico di ritrova-
mento.”

Due lucerne molto simili nella forma (fig. 5), anche se di dimensioni leg-
germente inferiori a quelle dell’esemplare in questione,” perché destinate al-
la sospensione e quindi ciascuna dotata di tre ganci con foro passante, furo-
no rinvenute nel 1894 a Zincirli, 'antica Sam’al, durante gli scavi condott
dal barone Felix von Luschan.” I due esemplari, oggi al Vorderasiatisches Mu-
seum di Berlino, furono ritrovati rispettivamente il primo (inv. S 3010) in uno
dei vani addossat alle mura della cittadella, subito ad ovest del « Hilani» K
(1.2 0 L3).," il secondo (inv. S 3653) nello strato di distruzione della sala d’in-
gresso dello stesso edificio palatino. Si tratta dunque di suppellettili di lusso,
in uso nel palazzo di ricevimento di Sam’al, al momento della sua distruzio-
ne.'"” A differenza degli esemplari da Zincirli, la lucerna vaticana non era de-

" La tipologia ¢ nota in Siria settentrionale (v. di seguito nel testo) ¢ anche in Meso-
potamia, come mostrano esemplarmente due lucerne rinvenute a Tell ed-Der: L. ne Mever,
Tell ed-Dex, HI. Sounding at Abu Habbah (Sippar), Leuven 1980, nn. 118, 123,

"Le due lucerne in oggetto sono lunghe M'una em 12,5 (5 3010), laltra 10,3 em
(S 3653).

*F. vox Luscnan, W, Axorae (Hrsg.), Ausgrabungen in Sendschivli V. Die Kleinfunde von
Sendschirli (Mitteilungen aus den Orientalischen Sammlungen, Heft XV), Berlin 1943,
p. 118, fig. 168, tav. 49, p; E. Kiexcer-Braxot, in AsVv., Das Vorderasiatische Museum Berlin,
Berlin 1992, p. 230, n. 173.

* Per il contesto di rinvenimento delle lucerne si veda F. vox Luschan, Ausgrabungen in
Sendschirli, IV, G, Reimer, Berlin 1911, waw. IL ¢ L.

" La cronologia delle vicende storiche del regno aramaico di Bit-Gabbar, con capi-
tale Sam’al, € ancorata alle fonti assire; Sam’al si oppone solamente a Salmanassar [11
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stinata alla sospensione ed ¢ quindi dotata di piedini, che ne assicurano la
stabilita data la lunghezza del beccuccio, e di una piccola presa sull’orlo.

Altri sei esemplari della stessa tipologia di lucerne (uno in bronzo, uno
in pietra basaltica e quattro imitazioni in terracotta) furono rinvenuti dal ba-
rone Max Freiherr von Oppenheim a Tell Halaf, I'antica Guzana, durante lo
scavo del cosiddetto « Tempio-Palazzo » del re Kapara." L'esemplare in bron-
zo di Tell Halaf mostra chiaramente la costolatura alla base del collo deri-
vante dal fissaggio dell'imboccatura sul corpo e, fatta eccezione per la mino-
re lunghezza del beccuccio, ¢ esattamente identico a quello vaticano. Le al-
tre lucerne da Tell Halaf permettono altresi di notare come il tipo metallico
fosse imitato con cura nella ceramica, particolarmente nel leggero rigonfia-
mento dell’orlo e nella tipica conformazione del beccuccio.'

I confronti elencati sopra offrono un riferimento cronologico relativa-
mente affidabile. Il contesto stratigrafico preciso dei ritrovamenti non € no-
to né a Zincirli, né a Tell Halaf, anche se & certo che le lucerne fossero in uso
negli edifici reali nella seconda meta del IX secolo a.C."

Sulla base di queste osservazioni, il tipo di lucerna con beccuccio allun-
gato rappresentato dall’esemplare vaticano puo essere inserito nel gruppo di
quei bronzi d’apparato, la cui produzione, gia fiorente alla fine del II mil-
lennio a.C. nei regni aramaici dell’Anatolia sud-orientale e della Siria setten-
trionale, continuo fino alla completa sottomissione della regione alla poten-

(858-824 a.C.), venendo sconfitta nel primo anno di regno del sovrano assiro, e presto
diviene uno dei maggiori alleati degli Assiri in Anatolia sud-orientale: J.DD. Hawkins, The
Political Geography of North Syria and South East Anatolia in the Neo-Assyrian Period, in M. Li-
VERANI (ed), Neo-Assyrian Geography. Paper Presented at the International Conference, Rome No-
vember 10" to 12*, 1993 (Quaderni di Geografica Storica, 5), Roma 1995, pp. 94-95; S.
Mazzoni, Settlement Pattern and New Urbanization in Syria at the time of the Assyrian Conguest,
in M. Liverani (ed.), Neo-Assyrian Geography, pp. 181-191; anche A.M. Jasing, Gli stati neo-
lattiti. Analisi delle fonti scritte e sinlest storica, Padova 1995; piu di recente S. Mazzoni, Lar-
te siro-hittitn nel suo conlesto archeologico, in P. MartHiag (ed.), Studi in memoria di H.
Frankfort (1897-1954) presentati dalla scuola romana di Archeologia Orientale (Contributi e
Materiali di Archeologia Orientale, VII), Roma 1997, pp. 287-327, in particolare pp. 306-
307; P. MarTiiag, La Storia dell’Arte dell’Oriente Antico. I primi imperi e i principati del Ferro.
1600-700 a.C., Milano 1997, 175-182.

'""B. Hroupa (Hrsg.), Tell Halaf, IV. Die Kleinefunde aus historisches Zeit, W. DE GRUVTER,
Berlin 1962, pp. 59-60, tav. 45,1b (lucerna in bronzo), tav. 46,3 (in pietra basaltica), tav.
46,5,7-9 (in terracotta).

"* Un esemplare in ceramica rinvenuto a Biblo indica la diffusione della tipologia an-
che nella regione costiera, ma non puo essere utilizzato per la datazione a causa della me-
todologia di scavo adottata: M. Dunaxn, Fouilles de Byblos, Tome [I, 1933-1938, Paris 1954,
tav. CCVIII, n. 13965.

" P. MATTHIAE, o0p. cit. a nota 8, pp. 183-184.
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za assira nell'VIII secolo a.C."" A differenza di altre pit sontuose tipologie di
bronzi, evidentemente dotate di una maggiore valenza simbolica (patere, cal-
deroni, incensieri, carrelli per bracieri, servizi da tavola, finimenu per ani-
mali, armi), tali lucerne, pur attestate tra gli elementi dell’arredo di lusso
delle residenze reali, come mostrano gli esemplari rinvenuti a Zincirli e Tell
Halaf, non sembrano essere state oggetto di commercio o di tributo. Ciono-
nostante, esse testimoniano ancora una volta 1'alto livello formale e tecnolo-
gico raggiunto dalle botteghe bronzistiche di questa regione nei primi seco-
li del I millennio a.C.

" L]. Winter, North Syria as a Bronzeworking Centre in the Early First Millennium BC. Luxury
Commodities at Home and Abroad, in J. Curns (ed.), Bronzaworking Cenitres of Western Asia «.
1000-539 BC., London 1988, pp. 193-225; in generale sulla sitnazione politica ed economi-
ca degli stati siro-hittiti tra la fine del I1 e I'inizio del I millennio si vedano anche S. Maz-
zoni, Gli stati siro-hittiti e « l'eta oscura »: fattori geo-economici di uno sviluppo culturale, in Egitto
¢ Vicino Oriente 4 (1981), pp. 311-341: Ean., “Gli stati sivo-hittiti " e* Ueta oscura , 11 Sviluppi ico-
nografici ¢ propaganda politica, in Egitto ¢ Vicino Oriente 5 (1982), pp. 197-208.



